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Reinigungs- & Pflegeanleitung fir Melaminharz
beschichtete Oberfldachen.

Oberflachen mit Melaminharzbeschichtung lassen sich im Allgemeinen gut reinigen.

Sie sollten aber maglichst schonende Mittel verwenden. Stérkere Verschmutzungen erfordern

unter Umsténden spezielle Reinigungsmittel, die &tzend, l6sungsmittelhaltig oder auch brennbar sein
kénnen. Hierbei beachten Sie bitte die einschlagigen Unfallvorschriften und treffen Sie geeignete
VorkehrungsmaPnahmen und sorgen Sie fur ausreichende Beliftung der Réume.

Normale Reinigung :

Die regelmé&bige Reinigung und Pflege kann mit handelsiblichen, nicht schevernden Reinigungsmitteln
erfolgen. Die Oberflache kann feucht abgewischt werden und ist anschlieBend mit einem trockenen
Tuch nachzureiben. Vermeiden Sie Pfitzen Bildung und lassen Sie kein Wasser auf der Platte stehen.

Starke Verschmutzung:

Bei starken Verschmutzungen und hartnéckigen Flecken (Kugel- oder Filzschreiber)
kann mit Nagellackentferner, Spiritus oder Testbenzin gereinigt werden, anschliebend die Oberfléche
feucht abwischen und trockenreiben wie bei der normalen Reinigung.

Bitte BEACHTEN SIE:

Kantenumleimer aus ABS oder PVC durfen nicht in Kontakt mit den genannten Reinigungsmitteln
gebracht werden, da sich die Oberflache anlésen konnte. Kanten grundsaizlich nur mit nicht
scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln {Seifenlauge) reinigen.




